
 

 

 

A INFLUÊNCIA DA PRESSÃO DE COMPACTAÇÃO, 
UMIDADE DO SOLO E DO TEOR DE CIMENTO NAS 

PROPRIEDADES DO TIJOLO DE SOLO-CIMENTO 


